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Resumo

Ligas monotéticas apresentam aplicagdes promissoras em componentes automotivos resistentes ao desgaste. Muitos
estudos tém sido realizados a fim de melhor compreender a reacdo monotética. Algumas pesquisas assumem que a
evolucdo do espagamento interfasico (A) nas ligas monotéticas obedece a classica relagdo utilizada para eutéticos: A
= C, ou ainda a relacdo de crescimento dendritico 1v2.G° =c, em que v é a velocidade de solidificacdo e C uma
constante para ambos os casos, G é o gradiente de temperatura e a e b sdo constantes, entretanto, para alguns casos, as
leis apresentadas ndo se mostraram validas. No presente trabalho foram analisados os resultados desses experimentos
de solidificacdo unidirecional em regime ndo estaciondrio, com as ligas hipomonotéticas Al-0,9%Pb e Al-5,5%In,
com a liga monotética Al-1,2%Pb e com as ligas hipermonotéticas Al-5,0%Bi, Al-7,0%Bi e Al-2,1%Pb em
configuracBes de extragdo de calor ascendente e descendente, a fim de propor nova lei de crescimento unicamente
para sistemas monotéticos. Pode-se estabelecer uma lei para crescimento de monotéticos em fungéo da posigdo a
partir da interface metal/molde, A =k. (P)%°.

Palavras-chave: Solidificagdo direcional transitdria, Sistemas monotéticos, Leis de crescimento, Posi¢ao.

Abstract

Monotectic alloys show promising applications in wear-resistant automotive components. Much research has been
devoted in order to better comprehend monotectic reactions. Some researches assume that the interphase spacing
evolution in monotectic alloys follows the classical relationship used for eutectics: A% = C, or the dendritic gorwth
relationship 1.v2.G® =C, where v is the solidification velocity and C a constant value for both cases, G is the thermal
gradient and a and b are constants, however some studies reported that the aforementioned growh laws didn’t seem to
be valid for some cases. In the present study, the results of directional unsteady-state solidification experiments with
hypomonotectic Al-0.9wt%Pb and Al-5.5wt%In, monotectic Al-1.2wt%Pb and hypermonotectic Al-5.0wt%Bi, Al-
7.0wt%Bi and Al-2.1wt%Pb alloys, in different heat extracting setting, upward and downward were taken in order to
propose a new and exclusive growth law for monotectic systems. It was possible to establish a monotectic growth law
as a function of position from the metal/mold interface, A = k. (P)*®.

Key words: Unsteady-state directional solidification, Monotectic systems, Growth laws, Position.

1 Introducao

As ligas monotéticas tém como caracteristica
determinante a solubilidade limitada no estado liquido.
Algumas dessas ligas possuem especial importancia, como
as ligas de aluminio dispersas com chumbo, bismuto e
indio, utilizadas como componentes automotivos
autolubrificantes (Ratke et al., 1995; Phanikumar et al.,

2004; Wang et al., 2003). O bismuto, o chumbo e o indio
dispersos na matriz de aluminio apresentam baixo ponto de
fusdo, o que reduz a dureza do material, mas podem
melhorar o desempenho em servico frente ao desgaste
abrasivo, uma vez que sdo capazes de fluir facilmente em
condicbes de deslizamento. O somatério dessas
caracteristicas resulta em um comportamento tribolégico
favoravel. Segundo Silva (2008), as ligas Al-Bi sao
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consideradas potenciais substitutas para materiais contendo
adi¢Bes de chumbo.

Das ligas para mancais utilizadas hoje na induUstria
automobilistica, destaca-se o bronze com chumbo
distribuido irregularmente. Os carros do futuro requerem
um material de mancal com coeficientes de friccdo e
desgaste mais baixos, além de poder sustentar pressdes
dindmicas mais altas comparadas as oferecidas pelas ligas
bronze-chumbo (Ratke, 2005). Além disso, investigacdes
recentes apontaram a possibilidade de fabricacdo do
aluminio poroso com poros profundos utilizando ligas
monotéticas e ataque eletroquimico, pois com esse método
é possivel produzir meios porosos anisotropicos com
tamanhos de poros entre 5 um e 20 pm, menores do que os
obtidos por meio de procedimentos classicos para
fabricacdo de materiais porosos (Yasuda et al., 2004, 2006).

As distintas morfologias dos sistemas monotéticos tém
sido alvo de intensos estudos (An et al., 2006; Calberg &
Bergman, 1985; Derby & Favier, 1983; Grugel et al., 1984;
Grugel & Hellawell, 1981; Kamio et al., 1984; Kaukler et
al., 1997; Ozawa et al., 2004; Ratke, 2005; Ratke & Muller,
2005; Silva et al., 2009a, 2009b, 2010; Yang et al., 2001)
durante as Ultimas décadas. Um dos parametros
microestruturais  normalmente  investigados é o
espagamento interfasico, A, sendo bastante comum a
utilizacdo da cléssica relagdo para crescimento de sistemas
eutéticos de Hunt e Jackson (Garcia, 2007; Stocker &
Ratke, 1999): A>v = C para representa-lo, ou ainda a relagéo
de crescimento dendritico proposta por Calberg e Bergman
(1985), AV:G"=C, em que v é a velocidade de
solidificacdo e C uma constante para ambos os casos, G é o
gradiente de temperatura e a e b sdo constantes . Nao ha
uniformidade nos valores de C  determinados
experimentalmente nos diversos trabalhos que se
propuseram a encontrar uma relagdio A x v, nem ha
concordancia quanto a validade dessas leis de crescimento
para caracterizar o crescimento de sistemas monotéticos. A
imensa maioria desses estudos € baseada na utilizacdo de
dispositivos de solidificacdo do tipo Bridgman que impde
um regime estacionario de extragdo de calor, com poucos
avaliando processos de solidificacdo de ligas monotéticas
em condigdes transitorias, levando em consideracdo 0s
efeitos do escoamento das particulas ricas em soluto no
volume liquido remanescente, e correlacionando 0s
pardmetros térmicos de solidificagdo medidos com as
estruturas monotéticas obtidas, o que tende a aproximar as
experiéncias da realidade industrial (Silva et al, 2012,
2013). Sdo também escassos 0s estudos que analisam a
influéncia da direcdo de crescimento nos espacamentos
interfasicos e nas dimensdes das particulas de bismuto,
chumbo e indio.

No que tange as leis de crescimento para sistemas
monotéticos, ndo ha lei especifica que possa reger o
crescimento desses sistemas. Como ja foi dito, utilizam-se
relagbes de crescimento dendritico como aproximagao,
entretanto essas leis ndo se mostraram validas em

determinadas condig¢Bes de solidificagdo, como no caso da
ocorréncia de morfologia fibrosa (Silva, 2011). Nota-se,
portanto, a necessidade da formulagdo de uma lei especifica
que possa caracterizar o crescimento de ligas monotéticas.

2 Procedimento Experimental

No presente trabalho, utilizaram-se para as andlises 0s
resultados dos trabalhos de Silva (2008, 2011) referentes a
solidificacdo vertical, ascendente e descendente, de ligas
monotéticas do sistema Al-Bi, Al-Pb e Al-In, e de Feitosa
(2013) referentes a solidificacdo vertical ascendente de
ligas monotéticas do sistema Al-Bi e Al-Pb, cujos resumos
de materiais e métodos sdo descritos neste trabalho,
entretanto detalhamentos sdo encontrados nas referidas
literaturas.

A Tabela 1 apresenta: a relacdo dos experimentos de
solidificagdo unidirecional realizados com o dispositivo
usado, a composi¢do da liga, as temperaturas da linha
liquidus (ligas hipomonotéticas e hipermonotéticas) ou
monotéticas no equilibrio (T. ou Ty, respectivamente),
vazamento (Ty) junto com o percentual do
superaquecimento da temperatura liquidus (AT\/%).

Tabela 1 - Ensaios experimentais realizados com ligas do
sistema Al-Bi, Al-Pb e Al-In.

Temperaturas (°C)
Dispositivo Liga
ToouTy | Tv |ATW(%)

AS(C;{I‘S;)“E Al-32%Bi | 6580 | 690 | 5,00
Ascendente | 5 5 osi | 6580 | 690,9 | 5,00

(Feitosa)
Descendente | 5} 5 048i | 6580 | 690 | 5,00

(Silva)
AS(CSeirI‘s;)”te Al-5,0%Bi | 7086 | 744 | 5,00
AS(CSeirI‘s;)”te Al-70%Bi| 750 | 788 | 5,00
Ascendente | o g00on | 6506 | 692 | =5

(Silva)

N -0,9% , =5
De?g?{\‘/‘;‘;”te Al-0,9%Pb | 6596 | 692
AS(CSeirI‘s;)”te Al12%Pb| 6590 | 692 | 5,00

; -1,2% , :
Deig‘fﬂl‘gnte Al-12%Pb| 6590 | 692 | 5,00

- -2,1% , ,
AS(C;TSE)MG Al-21%Pb| 7206 | 798 | 10,00

h -2,5% ,
A(Ssgﬂggg)te Al-25%Ph| 745 | 78225 5

R -9,0%In y f
AS(‘:;TS:)”W Al55%In | 6522 | 671 | 3,00

Fonte: Adaptado de Silva (2011).
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Dessa forma foram utilizados todos os pontos dos
resultados experimentais de Silva (2008, 2011) e Feitosa
(2013) para espagamentos interfasicos e diametros das
particulas para cada posicdo, e adimensionalizaram-se 0s
resultados dividindo-se cada ponto pelo valor de
espacamento ou didmetro médio para cada estrutura
observada, ou seja, para um lingote no qual se encontrou
estrutura de particulas de 0 mm a 40 mm e de fibras de 60
mm a 90 mm, e chamando de A; 0 valor do espacamento
para uma posicdo i nessa estrutura, tem-se:

e wvep para a estrutura de particulas = A,y [um]

e valor da adimensionalizagdo para uma posic¢ao i
nessa estrutura = A/ Ay adimensional

®  wep para a estrutura de fibras = A;5 [um]

e valor da adimensionalizagdo para uma posic¢ao i
nessa estrutura = A/ A;5 adimensional

A adimensionalizacdo tem fundamental importancia em
andlises fisicas devido a grande reducdo de esforco
experimental para se estabelecer a relacdo entre duas
variaveis, além de produzir melhor aproximagao do que as
préprias variaveis.

Ap0s a adimensionalizacgao, plotaram-se todos os pontos
em funcdo da posicdo da velocidade, calculando-se também
o coeficiente de determinacéo (R?).

Uma das formas de avaliar a qualidade do ajuste do
modelo é por intermédio do coeficiente de
determinacgdo. Basicamente, esse coeficiente indica quanto
o modelo foi capaz de explicar os dados coletados. O
coeficiente de determinac;éP ¢ dado pela expressdo

53 oy

» SQR__ SQE i
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ou seja, é a razdo entre a soma de quadrados da regressdo e
a soma de quadrados total. No modelo com intercepto,
pode-se escrever

n n n n 2
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em que 0< R’ < 1. Evidentemente, quanto mais proximo da
unidade for o coeficiente de determinagéo, tanto maior serd
a validade da regresséo.

O R? é, portanto, uma medida descritiva da qualidade
do ajuste obtido. Em geral refere-se ao R*> como a
quantidade de variabilidade nos dados que é explicada pelo
modelo de regressdo ajustado. Entretanto, o valor do
coeficiente de determinagdo depende do ndmero de
observacBes (n), tendendo a crescer quandon diminui. Se
n=2, tem-se sempre R? = 1.

O R? deve ser usado com precaugdo, pois €
sempre possivel torna-lo maior pela adicdo de um ndmero
suficiente de termos ao modelo. Assim, se, por exemplo,
ndo ha dados repetidos (mais do que um valor y para um
mesmo X um polindmio de grau (n-1) daraum ajuste
perfeito  (R°=1) para n dados. Quando ha
valores repetidos, o R&? ndo serd nunca igual a 1, pois o

modelo ndo poderd explicar a variabilidade, devido ao erro
puro.

Embora r? aumente com a adi¢do de termos ao modelo,
isso ndo significa necessariamente que o novo modelo é
superior ao anterior. A menos que a soma de
guadrados residuais do novo modelo seja reduzida para
uma quantidade igual ao quadrado médio residual original,
0 novo modelo terd um quadrado médio residual maior do
que o original, devido a perda de 1 grau de liberdade. Na
realidade esse novo modelo podera ser pior do que
0 anterior.

A magnitude de r* também depende da amplitude
de variacdo da variavel regressora (x). Geralmente, R?
aumentara com maior amplitude de variacdo dos I e
diminuira em caso contrério. Pode-se mostrar que

©)

Assim, um valor grande de r2 poderd ser grande
simplesmente porque & variou em uma amplitude muito
grande. Por outro lado R? poderd ser pequeno porque a
amplitude dos :x's foi muito pequena para permitir que uma
relacdo com y fosse detectada. Em geral, também, R? ndo
mede a magnitude da inclinagdo da reta. Um valor grande
de R? ndo significa uma reta mais inclinada. Além do mais,
ele ndo leva em consideracdo a falta de ajuste do modelo;
ele podera ser grande, mesmo que y e X estejam nao
linearmente relacionados (Wonnacott, 1990; Fonseca e
Martins, 1993). Dessa forma, vé-se que apesar de neste
trabalho ter-se tomado como base de ajuste os valores de r?
, sendo este amplamente aceito na literatura (Silva, 2011;
Feitosa, 2013; Santos et al, 2014; Silva et. al, 2013), este
ndo deve ser considerado sozinho, mas sempre aliado a
outros diagndsticos do modelo.

3 Resultados e Discussoes

Os graficos das Figuras 1 e 2 apresentam os valores dos
espacamentos interfasicos e diametro das particulas
(quando houver), respectivamente, em funcdo da posicéo,
para todas as estruturas monotéticas analisadas. Nos casos
em que houve a ocorréncia de morfologias diferentes no
mesmo lingote, este foi dividido de acordo com o tipo de
morfologia encontrada (globular ou fibrosa). Para esses
casos, a posicdo adotada como referéncia para
adimensionalizacdo foi a posicdo média de cada estrutura.
Como se pode perceber, houve um colapso entre todos os
resultados obtidos para ambos os casos e uma Unica lei de
crescimento pode ser estabelecida em cada caso, da forma A
= k.(P)%°. Observa-se, além dos pontos colapsados, que as
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curvas tendem a certo paralelismo entre elas, fato utilizado
para poder encontrar o valor de k que melhor representasse
cada uma das situacBes experimentais obtidas. O colapso
entre os pontos € melhor visualizado em escala log-log, que
possui a capacidade de reduzir a dispersdo dos dados e,
portanto, apresentar melhor qualidade em relacdo a escala
linear para esse caso.

As Tabelas 2 a 4 apresentam os valores de k obtidos
para os melhores coeficientes de correlacdo encontrados
para cada caso, separados por liga. Observando as tabelas,
nota-se que nenhum coeficiente de determinagdo ficou na
faixa considerada de intensidade fraca (0 a 0,3),
encontrando-se a maioria na faixa de intensidade moderada
(0,3 a 0,7) e alguns na faixa de intensidade forte (acima de
0,7), 0 que é considerado um resultado satisfatério dado o
nimero de experimentos analisados. Nota-se ainda que os
valores de k, tanto para fibras quanto para particulas,
encontram-se na faixa de 0,1 a 0,19, com excecdo das
particulas de chumbo, que se encontraram todas com
valores de k acima dos referidos anteriormente, sendo estes
ainda mais altos quando tomados os resultados obtidos nos
experimentos com configuracdo ascendente (k variando de
0,32 a 0,33). Além disso, pode-se perceber que os valores
de k, quando observados nos experimentos com ocorréncia
de particulas, sdo bastante préoximos em determinadas
situacdes, o que induz a elaboragdo da Tabela 5, que mostra
os novos valores de k obtidos para cada situagdo,
evidenciando que para esses casos uma Unica fungdo pode
ser estabelecida para representar a evolugdo dos
espacamentos e didmetros das particulas em funcdo da
posicdo a partir da interface metal/molde em cada sistema,
a excecdo da liga Al-Pb, onde se diferem os casos
ascendente e descendente.

® AL32%BiAsc

* A-32% BiDesc

A A5%BiAsc

¥ AT%BiAsc

+ ALD9% Pb Asc (particulas)
4 A-09% Pb Ast (fibras)

> Al-12% Pb Asc (particulas)
& Al-12% Pb Asc fibras)

* A-21% Pb Asc (fibras)

Pb Desc (pariiculas)
9% Pb Desc (fibras)

Pb Desc (particulas)
Pb Desc (fibras)

in Asc (parfculas)
Bi Asc (Feitosa)

Pb Asc (fibras, Feitosa)

Espacamento Adimensional, A/ 4,

o

Posic&o, P(mm)

Figura 1 — Espacamentos interfasicos globulares e fibrosos em
funcgdo da posi¢do para todas as ligas estudadas.

v A

Digmetro Adimensional, d/ d,,

10
Posicdo, P (mm)

Figura 2 - Diametro das particulas em fungdo da posicéo para
todas as ligas estudadas em que houve a ocorréncia de particulas.

Tabela 2 — Valores da constante k obtida e respectivos
coeficientes de correlagéo para a funcdo espacamento/diametro
versus posicao encontrados para os experimentos realizados com
as ligas do sistema Al-Bi.

Liga/Parametro Tlpp de Estrutura k R®
Experimento
3 204Bi i
Al 3,2/oB|,_ Ascendente Particula 015 | 0,60
espacamento - Silva
3 204Bi i
AI_':’;,ZA)BI, Ascendente Particula 014 | 0,81
didmetro
Al-3,2%Bi, Ascendente Particula
espacamento — 0,19 | 0,78
Feitosa
3 204Bi i
Al-3,2%Bi, Descendente Particula 014 | 0,72
espacamento
3 204Bi i
AI_§,2A)B|, Descendente Particula 016 | 0,48
diametro
-50, 1 i
Al-5%Bi, Ascendente Particula 015 | 0,70
espacamento
Al-5%Bi, diametro Ascendente Particula | 0,17 | 0,60
-70, i i
Al-7%Bi, Ascendente Particula 016 | 0,83
espacamento
Al-7%Bi, diametro Ascendente Particula_| 0,16 | 0,67

Tabela 3 — Valores da constante k obtida e respectivos
coeficientes de correlacdo para a fun¢éo espagcamento/didmetro
versus posicéo encontrados para 0s experimentos realizados com
as ligas do sistema Al-Pb.

Liga/Parametro E Tipo de Ftrutura |y R?
Xperimento
0.99 i
Al-0,9%Pb, Ascendente Particula 033 | 0,67
espacamento
0.99 i
AI_Q,Q/on, Ascendente Particula 032 | 063
diametro
- 0, i
Al-0,9%Pb, Descendente Particula 023 | 0,71
espacamento
0.99 i
AI_Q,Q/on, Descendente Particula 025 | 051
diametro
129 i
Al-1,2%Pb, Ascendente Particula 033 | 054
espagamento
129 i
AI},ZA)Pb, Ascendente Particula 033 | 061
diametro
129 i
Al-1,2%Pb, Descendente Particula 024 | 058
espagamento
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AI-},Z%Pb, Descendente Particula 021 | 0,62
diametro
20.99 i
Al-0,9%Pb, Ascendente Fibra 0.10 | 0,60
espagamento
Al-0,9%Pb, Descendente Fibra 012 | 0,35
espacamento
Al-1,2%Pb, Ascendente Fibra 014 | 0,77
espacamento
129 i
Al-1,2%Pb, Descendente Fibra 011 | 036
espagamento
Al-2,1%Pb, Ascendente Fibra 019 | 0,84
espacamento
Al-2,5%Pb, Ascendente Fibra
espacamento - 0,15 | 0,62
Feitosa

Tabela 4 — Valores da constante k obtida e respectivos
coeficientes de correlagdo para a fungdo espagcamento/didametro
versus posicao encontrados para os experimentos realizados com
as ligas do sistema Al-In.

Liga/Parametro c Tipo de st R?
Xperimento
Al-5,5%In, Ascendente Particula
espagcamento 0,12 1 0,66
- 0, 1
AI_?,S/oIn, Ascendente Particula 013 | 050
didmetro

Tabela 5 — Valores ajustados da fun¢do obtida e
respectivos coeficientes de correla¢do para a fungédo
espagamento/diametro versus posi¢do encontrados para 0s
experimentos realizados com as ligas do sistema Al-Bi, Al-Pb e

Al-In.
. Tipo de ~ 2
I Experimento Funcdo R
Al-Bj |  Ascendentee 1, 15 py0s | 0,48-082
Descendente
Al-Pb Ascendente A=0,33.(P)°> | 0,54 0,67
Descendente A=0,23.(P)°° | 0,37-0,71
Al-In Ascendente 1=0,125.(P)>°> | 0,33-0,65

4 Conclusoes

Baseado nos resultados das investigaces conduzidas ao
longo deste trabalho, somados as comparagdes realizadas, e
tendo como referéncia os demais estudos contidos na
literatura no assunto, observou-se que quando tomados 0s
valores de espacamento versus posicdo e diametro versus
posigdo para as ligas estudadas, uma tnica lei experimental
pdde ser proposta, da forma A = k.(P)*°, com nenhum
coeficiente de determinacdo encontrado na faixa
considerada de “intensidade fraca”, o que é considerado
satisfatorio, dado o nimero de experimentos analisados.
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